
金属加工液的特点——pH值

  

pH值，0表示最大酸性,14表示最大碱性,7是代表中性。在这个
符号中,”p”表示数学符号,负对数,”H”表示氢离子浓度.

pH8比pH7在碱值方面要高10倍，而pH9比pH7高100倍，
等等． 有时，相对很小的pH值变化实际上是很显著的变化．

用一种不是很理论，但很实际的方法来看待pH值问题，那就是
酸或酸性系统存在过度的H+离子，碱性系统缺乏H+离子或有过
量的OH-离 子．中性系统，pH为7 ,H+和OH-离子基本平衡．

你使用的加工液最佳pH值是由加工液种类，使用浓度和很多其
它因素来决定的．

下面的表格显示一些通用的材料的大约pH值和一些金属加工液
配方和成分的pH值．这些提供的数据只供参考，不能被作为产
品规格说明。

注释：

1. 在实验室里，pH值常用pH计来测量的，这是最准确的
测量方法在现场，pH试纸经常被使用，虽然在理论上它
不是非常精确，但 对大部分金属加工液来说，其结果一
般是足够准确的．加工液中测量pH值时，颜料和杂油会
严重影响测量精度，所以，熟练技术和恰当的判断是必
需的。

2. 当测量加工液的pH值时，加工液的浓度能显著影响pH
的测量结果，浓度也能影响加工液保持此pH值的能力．

3. 加工液经过一段时间的使用，pH值趋向于向中性下移，
如果使用过的金属加工液pH值比新配置的加工液pH值
还高，就应该研究一下原因．

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©2025 Master Fluid Solutions   |   Master Fluid Solutions™ 是 Master Chemical Corporation（开展业务时使用 Master Fluid Solutions）的商标。
页码 1/1   |   www.masterfluids.com/cn/zh/   |   Technical Bulletin # 057   |   已创建: 2025-05-05   |   修订: 2025-06-06   |   PDF 已打印: 2025-12-11

http://www.tcpdf.org

